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Novellierung Energieeinsparverordnung EnEV 2016

sowie neue KfW-Forderstandards

Bauherren aufgepasst - KfW-Forderstandards haben sich zum 1. April geandert!

Das aktuelle Programm der Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (Kfw)
ist einfach erklart:

Je energieeffizienter ein Gebdude ausgefiihrt wird, desto hoher
ist der Forderbetrag. An diesem Prinzip anderte sich auch mit
Novellierung der Energieeinsparverordnung zum 01.01.2016
nichts. Allerdings wurden die Standards erneut spirbar angeho-
ben. So wurde eine Verscharfung der primarenergetischen An-
forderung an neu gebaute Wohngebaude und Nicht-Wohnge-
baude um 25% ab dem 01.01.2016 umgesetzt.

Die Warmeddammung der Gebaudehiille muss zudem im Schnitt
um etwa 20 % besser ausgefiihrt werden.

Aufbauend bzw. erganzend zu den ab dem 01.01.2016 ver-
schdrften Energieeinsparverordnung wurde zum 01.04.2016
auch die KfW-Férderung ange-

passt. Das bisherige KfW-Effi-
zienzhaus 70 ist nun de facto wa'4‘0 P.lus
der energetische Mindeststan- = Effizienzhaus
dard.
Das KfW-Effizienzhaus 55 so- Kfw-40
wie das Kfw-Effizienzhaus 40 = Effizienzhaus
bleiben bestehen. Neu ist das
KfW-Effizienzhaus 40 Plus als g KPW-55
hochstes energetisches Ener- e -
. ) gense = Efflizienzhaus
giesparniveau definiert.

‘I

Das Effizienzhaus 40 Plus ist durch eine stromerzeugende Anla-
ge und insbesondere durch Batteriespeicher gekennzeichnet.

Durch die offentlichen Diskussionen um die Wirtschaftlichkeit
weitergehender Energieeinsparmalnahmen im Gebdudesektor
sowie die Neuwahlen der Bundesregierung im Jahr 2017 sind
die Arbeiten an der Novellierung der Energieeinsparverordnung
hin zu einem Gebdudeenergiegesetz mit weiteren geplanten
Verscharfungen bis auf weiteres ausgesetzt.

Die nachfolgenden Tabellen liefern erste Orientierungswer-
te wie der gewiinschte Energiebedarf fiir Wohngebaude er-
reicht werden konnte.

Je nach dem um welche Gebdudetypen es sich handelt, kann
die energetische Bilanzierung sehr unterschiedlichen Um-
fang annehmen. Jeder Nachweis ist daher fiir den jeweiligen

Einzelfall zu fiihren und kann durchaus komplex und kos-
tenintensiv ausfallen. Weichen beispielsweise die angegebe-
nen U-Werte nach oben, also zum Schlechteren ab, missen
diese durch andere MaRnahmen kompensiert werden.

Insbesondere die Auswahl der jeweiligen Anlagen-Variante
hat einen erheblichem Einfluss auf die konkrete Bilanzierung.
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Niedrigenergiehaus- und Effizienzhauskonzepte

Beispielhafter energetischer Standard bei hohem regenerativem Energietrageranteil und maRigem Fensterflachenanteil in W/(m2K)

und Fensterliftung

EnEV 2016 Kfw 55"
Qrret - 0,75 Qe ret - 0,55
Hr'rer - 1 Hr'rer - 0,7

<0,28 <0,22 (=0,20)"
<13/18 <09/1,3
<0,20/1,4 <0,14/1,0
<0,35 <0,25
<0,05 =<0,035
geprufte Luftdichtheit geprufte Luftdichtheit

und Liftungsanlage
mit Warmerlickgewinnung

Brennwertkessel, Brennwertkessel",Warme-
Warmepumpe, pumpe, Pelletheizung, solare
Pelletheizung, solare Warmwasserbereitung ggf.
Warmwasserbereitung mit Heizungsunterstitzung
KLB-Losung KLB-Lésung
fUr o. g. AuBenwande 2 fUr 0. g. AuBenwande 2
Kalopor A <0,09 Kalopor Ultra A <0,07
SW1, ISOSTAR A <0,11 SK 08 A<0,08
SW1 A=0,10 SW1,SK09 A<0,10
SW1 A=0,10 SW1,SK09 A<0,10

KLB Hbl oder KLBQUADRO
zusatzl. > 12 cm WDVS

1) KfW 55, vereinfachter Nachweis ab 1. April 2016 méglich

KLB Hbl oder KLBQUADRO
zusétzl. = 16 cm WDVS

2 zzgl. 1,5 cm Gips-Leichtputz, innen (Ag 0,35 W/mK) und 2 cm Faserleichtputz, auRen (g = 0,31 W/mK)
3) abweichend auRen mit 8,0 cm Wiarmedammputz (A < 0,07 W/mK; 2-lagig aufgetragen)
4) abweichend auBen mit 3,5 cm Warmedammputz (Ag < 0,07 W/mK)
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natirlich
WOHNGESUND

KLB-Wandkonstruktionen
fur Energiesparhduser

= EnEV 2016
» KfW-Effizienzhauser (55; 40; 40 Plus)

= Passivhauser
= Null- und Plus-Energiehduser

| Wandaufbau:

/ ® [nnenputz

| e KLB-Mauerwerk
i e | eichtputz

Beispiel:
KLB-SW1

N KLB-ISOSTAR
KLB-SK08
KLB-SK09
KLB-Kalopor

AT

ST

NG,

Wandaufbau:

* Innenputz

e KLB-Mauerwerk

e Dammung (WDVS)

Beispiel:

KLB-SW1

KLB-W3

KLB-Hbl
KLB-Schallddmmblock
KLBQUADRO®

Einschaliges Mauerwerk (monolithisch)

‘T

Einschaliges Mauerwerk mit Dimmung (WDVS)
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Welchen Anspriichen soll der Wandaufbau geniigen?

B Hoher Dammwert - dies ist die Grundlage fir ein B Hohe Schalldammung - geringe Larmbeldstigung von
Niedrigenergiehaus. Je kleiner der Warmedurchgangs- innen und aufen.
koeffizient, desto geringer ist der Warmeverlust. B Hohe Wirmespeicherkapazitit - um plotzliche Tempera-
B Hohe statische Belastbarkeit - um die Bauteile so schlank turschwankungen auszugleichen.
wie moglich zu halten. B Hohe Wasseraufnahmefihigkeit - um die Auswirkungen
B Hohe Dichtigkeit - um den Warmeverlust durch von Luftfeuchteschwankungen auf das Raumklima so
Luftaustausch (Leckagen) zu vermeiden. gering wie moglich zu halten.
Wandaufbau: if?‘ Wandaufbau:
* [nnenputz ® Innenputz
e KI.B-Mauerwerk ‘ e KLLB-Mauerwerk
e Kerndammung | e Kerndammung

* Verblender | e KLB-Mauerwerk __|
e Leichtputz

o
<3
S
2
(>
(2>
L 29
(2
=
o
o2
o2
2
(>
(2>
()

Beispiel: Beispiel:

KLB-SW1 | KLB-SWH1 ,

KLB-W3 | KB-W3 ) -

KLB-Hbl | KLB-Schallddmmbloc

KLBQUADRO® | KLBQUADRO®
Zweischaliges Mauerwerk Zweischaliges Mauerwerk

mit Kerndammung (ggf. mit Luftschicht) und Verblender mit Kerndaimmung und AufRenputz
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Niedrigenergiehaus- und Effizienzhauskonzepte

Beispielhafter energetischer Standard bei hohem regenerativem Energietrageranteil und maRigem Fensterflachenanteil in W/(m2K)

EnEV 2016 ‘ KfW 40 Plus

Qrret - 0,75 Qp_ret - 0,40

Hr'rer + 1

<0,28
<13/18
<0,20/ 1,4

<0,35

<0,05

geprifte Luftdichtheit
und Fensterlliftung

Brennwertkessel,
Warmepumpe,
Pelletheizung, solare
Warmwasserbereitung

KLB-L6sung
fur o. g. AuBenwéande "

Kalopor A <0,09
SW1, ISOSTAR A <0,11
SW1 A=0,10
SwWi1 A=0,10 A Ns SKO08 N=0,08"

KLB Hbl oder KLBQUADRO { } KLB Hbl oder KLBQUADRO
zusatzl. = 12 cm WDVS zusétzl. = 20 cm WDVS

1) zzgl. 1,5 cm Gips-Leichtputz innen (Ag 0,35 W/mK) und 2 cm Faserleichtputz auRen (Ag = 0,31 W/mK)

I
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Die KLB-L6sung fiir den monolithischen Wandaufbau

Standard: Energieeinsparverordnung 2016
U-Wert < 0,28 W/m2K

= %

CACL ¥

A=009

—

CAL

=010

CAL A

=010

G dab

=010

AL

20,11

Wanddicke cm 30,0 36,5 42,5 49,0 36,5
Steintyp Kalopor SW1 SWI1 SWI1 ISOSTAR
Format 20 DF 12 DF 14 DF 16 DF 12 DF
Lange/Breite/Hbhe mm 497/300/249 | 247/365/249 | 247/425/249 | 247/490/249 247/365/249
Festigkeitsklasse (N/mm2) 2 2 2 2 —
Rohdichteklasse 0,45 0,45 0,45 0,45 0,55
Wadrmeleitzahl Ay mit DBM W/mK 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11
U-Wert? W/mz2K 0,28 0,25 0,22 0,19 0,28

1) zzgl. 1,5 cm Gips-Leichtputz innen (\g 0,35 W/mK) und 2 cm Faserleichtputz auBen (Ag = 0,31 W/mK)

- N
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Niedrigenergiehaus- und Effizienzhauskonzepte

Beispielhafter energetischer Standard bei hohem regenerativem Energietrageranteil und maRigem Fensterflichenanteil in W/(m2K)

Kfw 55"
Anforderung fiir den Jahres- Qe - 055
Primarenergiebedarf Qp 1B 7 Ch
Anforderung fiir die Hr' - 0.7 )
Gebaudehiille Hr e
U-Wert in W/m2K fiir
AuBenwande <0,22 (=0,20)"
Fenster / AuBentlr <09/1,3
Dach / Dachfenster <0,14/1,0
Kellerwand/Kellerdecke/Sohle <0,25
Warmebrlckenzuschlag <0,035
Liiftung geprufte Luftdichtheit
und Liftungsanlage
mit Warmertckgewinnung
Heizung Brennwertkessel",Warme-
Anlagenvarianten pumpe, Pelletheizung, solare

Warmwasserbereitung ggf.
mit Heizungsunterstitzung

Mindest-A-Wert
bei verschiedenen Steinbreiten

ohne WDVS > 30,0er

KLB-Losung
fir 0. g. AuBenwande 2

Kalopor Ultra A <0,07

> 36,5er SK 08 A <0,08

> 42,5er y - SW1,SK09 A<0,10

> 49,0er S SW1,SK09 A<0,10
mit WDVS > 11,5er KLB Hbl oder KLBQUADRO
WLG 032 zusatzl. = 16 cm WDVS

1) KfW 55, vereinfachter Nachweis seit 1. April 2016 moglich
2) zzgl. 1,5 cm Gips-Leichtputz innen (Ag 0,35 W/mK) und 2 c¢m Faserleichtputz auRen (Ag = 0,31 W/mK)

‘I



SO WIRD GEBAUT

Die KLB-L6osung fiir den monolithischen Wandaufbau

Standard: KfW-Energieeffizienshaus 55
U-Wert < 0,22 W/m2K (< 0,20 W/m2K, gem. vereinf. KfW-Verfahren)

CACK A Lr $50 AL AL AL ES )

n007)  M2008 (2009 010  (A:010

Wanddicke cm 30,0 36,5 42,5 42,5 49,0
Steintyp Kalopor Ultra SK08 SK09 SWI1 SWI1
Format 20 DF 12 DF 14 DF 14 DF 16 DF
Lange/Breite/H6he mm 497/300/249 | 247/365/249 | 247/425/249 | 247/425/249 247/490/249
Festigkeitsklasse (N/mm2) 2 2 2 2 2
Rohdichteklasse 0,35 0,40 0,45 0,45 0,45
Wadrmeleitzahl Ay mit DBM W/mK 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10
U-Wert? W/m2K 0,22 0,21 0,20 0,22 0,19

1) zzgl. 1,5 cm Gips-Leichtputz innen (Ag 0,35 W/mK) und 2 cm Faserleichtputz auRen (Ag = 0,31 W/mK)




EnEV 2016 / Energiespar-Handbuch

Niedrigenergiehaus- und Effizienzhauskonzepte

Beispielhafter energetischer Standard bei hohem regenerativem Energietrageranteil und maRigem Fensterflichenanteil in W/(m2K)

KfW 40
Anforderung fiir den Jahres- Q 040
Primérenergiebedarf Qp 8 (7= b
Anforderung fiir die Hi'e - 55
Gebaudehiille Hr T'Ref
U-Wert in W/ m2K fiir
AuBenwande <0,15
Fenster / AuBentir <0,7/1,0
Dach / Dachfenster <0,11/0,8
Kellerwand/Kellerdecke/Sohle <0,22
Warmebrlckenzuschlag detailierter Nachweis
Liiftung geprufte Luftdichtheit
i ) und Liftungsanlage
$= o mit Wérmerlickgewinnung
Heizung ;‘; wl Warmepumpe, Pelletheizung
Anlagenvarianten iy W Blockheizkraftwerk, ggf.

solare Warmwasserbereitung
mit Heizungsunterstitzung

Mindest-A-Wert
bei verschiedenen Steinbreiten

ohne WDVS > 30,0er

KLB-Losung
flr o. g. AuBenwéande "

> 36,5er Kalopor Ultra A < 0,07”

> 42,5er =% SKO08 A<0,08”

> 49,0er SKO08 A <0,08"
mit WDVS > 11,5er KLB Hbl oder KLBQUADRO
WLG 032 zusétzl. = 20 cm WDVS

1) zzgl. 1,5 cm Gips-Leichtputz innen (Ag 0,35 W/mK) und 2 cm Faserleichtputz auRen (Ag = 0,31 W/mK)
2) abweichend auRen mit 8,0 cm Wiarmedammputz (\g < 0,07 W/mK; 2-lagig aufgetragen)
3) abweichend auRen mit 3,5 cm Warmedammputz (kg < 0,07 W/mK)

“
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Die KLB-L6osung fiir den monolithischen Wandaufbau
Standard: KfW-Energieeffizienshaus 40
U-Wert < 0,15 W/m2K

AL 5 Ly da LY I AL

20,07 2008 2008 20,10

KellerauRenwand
Wanddicke cm 36,5 42,5 49,0 ,5
Steintyp Kalopor Ultra SK08 SK08 SW1
Format 12 DF 14 DF 16 DF 14 DF
Lange/Breite/H6he mm 247/365/249 247/425/249 247/490/249 247/425/249
Festigkeitsklasse (N/mm?2) 2 2 2 2
Rohdichteklasse 0,35 0,40 0,40 0,45
Warmeleitzahl Az mit DBM W/mK 0,07 0,08 0,08 0,10
U-Wert? W/mz2K 0,15V 0,151 0,152 0,22

1) mit 1,5 cm Gips-Leichtputz innen (Ag 0,35 W/mK) und 8 cm Wiarmedammputz auRen (Ag < 0,07 W/mK; 2-lagig aufgetragen)

2) mit 1,5 cm Gips-Leichtputz innen (g 0,35 W/mK) und 3,5 cm Wiarmedammputz auRen (Ag < 0,07 W/mK)
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Niedrigenergiehaus- und Effizienzhauskonzepte

Beispielhafter energetischer Standard bei hohem regenerativem Energietrageranteil und maRigem Fensterflachenanteil in W/(m2K)

1) zzgl. 1,5 cm Gips-Leichtputz innen (Ag 0,35 W/mK) und 2 cm Faserleichtputz auBen (Ag = 0,31 W/mK)
2) abweichend auRen mit 8,0 cm Wiarmedammputz (\g < 0,07 W/mK; 2-lagig aufgetragen)
3) abweichend auRen mit 3,5 cm Wiarmedammputz (\g < 0,07 W/mK)

“
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Die KLB-Losung fiir den monolithischen Wandaufbau

Standard: KfW-Energieeffizienshaus 40 Plus
U-Wert < 0,15 W/m2K

ALES

0,07

AL

?i-u {j,UB

Lr

2008

KellerauRenwand
Wanddicke cm 36,5 42,5 49,0 ,5
Steintyp Kalopor Ultra SK08 SK08 SW1
Format 12 DF 14 DF 16 DF 14 DF
Lange/Breite/H6he mm 247/365/249 247/425/249 247/490/249 247/425/249
Festigkeitsklasse (N/mm?2) 2 2 2 2
Rohdichteklasse 0,35 0,40 0,40 0,45
Warmeleitzahl Az mit DBM W/mK 0,07 0,08 0,08 0,10
U-Wert W/mz2K 0,15D 0,15 0,152 0,22

1) mit 1,5 cm Gips-Leichtputz innen (Ag 0,35 W/mK) und 8 cm Wiarmedammputz auRen (Ag < 0,07 W/mK; 2-lagig aufgetragen)

2) mit 1,5 cm Gips-Leichtputz innen (g 0,35 W/mK) und 3,5 cm Wiarmedammputz auRen (Ag < 0,07 W/mK)
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Niedrigenergiehaus- und Effizienzhauskonzepte

Beispielhafter energetischer Standard bei hohem regenerativem Energietrageranteil und maRigem Fensterflachenanteil in W/(m2K)

Warmeleitzahlen und U-Werte - erforderliche Zusatzdammung fiir
Passivhduser mit Wairmedammverbundsystem - WLG 035

Warme- U-Werte Erford. Zusatzdimmung
leitzahl inkl. Dammschichtdicke (WLG 035) fiir Passiv
MR hauser wenn U Wand
=0,15 W/m2K
W/mK | W/m2K | W/m2K | W/m2K > ... mm
KLB-Plan-Blocke SW1 DBM
300 0,45 0,10 0,18 0,16 0,15 120
0,60 0,14 0,22 0,19 0,17 150
365 0,45 0,10 0,16 0,15 0,14 100
0,45 0,11 0,17 0,16 0,14 110
0,60 0,14 0,20 0,18 0,16 130
KLB-Plan-Blocke W3 DBM
175 0,50 0,13 0,26 0,23 0,20 170
0,60 0,16 0,28 0,24 0,21 190
240 0,50 0,13 0,23 0,20 0,18 160
0,60 0,16 0,25 0,22 0,19 170
KLB-Plan-Hohlblocke DBM
175 1K 0,8 0,34 0,33 0,28 0,24 210
0,9 0,37 0,34 0,28 0,24 210
1,2 0,60 0,36 0,30 0,25 210
240 2K 0,8 0,31 0,31 0,26 0,23 200
0,9 0,34 0,31 0,26 0,23 200
1,2 0,53 0,34 0,28 0,24 200
KLBQUADRO Planelemente DBM
H o ) i 150 2,0 1,20 0,38 0,31 0,27 220
IZeZigI:.t;])iJizc?uggr)ms()I::I:h(;,pSUIIZV\;;‘:ﬁ(r)‘ (R 0,35 W/mK) und 2 cm Faser: 175 2.0 1.20 0.38 0.31 0.26 220
2 abweichend auBen mit 8,0 cm Warmeddmmputz (hg < 0,07 W/mK; 240 2,0 1,20 0,37 0,31 0,26 220

2-lagig aufgetragen)
3) abweichend auRen mit 3,5 cm Warmedammputz (Ag < 0,07 W/mK)

“

Alle technischen Werte unserer Produkte finden Sie in unserer Broschiire ,Bautabellen®.



SO WIRD GEBAUT

Die KLB-Losung fiir den monolithischen Wandaufbau

Standard: Passivhaus
U-Wert < 0,15 W/m2K

frisi WEH

A=0,07

A )

=008 \20,10

KellerauRenwand
Wanddicke cm 36,5 42,5 49,0 ,5
Steintyp Kalopor Ultra SK08 SK08 SW1
Format 12 DF 14 DF 16 DF 14 DF
Lange/Breite/H6he mm 247/365/249 247/425/249 247/490/249 247/425/249
Festigkeitsklasse (N/mm?2) 2 2 2 2
Rohdichteklasse 0,35 0,40 0,40 0,45
Warmeleitzahl Az mit DBM W/mK 0,07 0,08 0,08 0,10
U-Wert W/mz2K 0,15D 0,15 0,152 0,22

1) mit 1,5 cm Gips-Leichtputz innen (Ag 0,35 W/mK) und 8 cm Warmedammputz auBen (Ag < 0,07 W/mK; 2-lagig aufgetragen)

2) mit 1,5 cm Gips-Leichtputz innen (A 0,35 W/mK) und 3,5 cm Warmedammputz auBen (Ag < 0,07 W/mK)




EnEV 2016 / Energiespar-Handbuch

Niedrigenergiehaus gemaR EnEV 2016

Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus

Die allgemeinen Anforderungen fiir den energetischen Stan-
dard eines KfW-Effizienzhauses sind der nachfolgenden Tabelle
zu entnehmen.

mm-

Qp in % Qp ger
H'in % H'r rer 55 55 70
Plus Paket

Zusatzliche Anforderungen

Die primarenergetischen Anforderungen an Neubauten wurden
mit der Energieeinsparverordnung EnEV 2016 zum 01.01.2016
um 25% verscharft. D.h. der Primarenergiebedarf eines Neu-
baus darf nur noch 75% dessen betragen, was fir ein vergleich-
bares Haus nach der EnEV 2014 erlaubt war.

Primarenergie umfasst neben der im Haus zum Heizen und fur
den Heizungsantrieb verbrauchte Endenergie auch die soge-
nannte ,graue” Energie, die fir Forderung, Umwandlung oder
Transport eines Energietrdagers aufgewendet wurde.

Heizsysteme, die Gberwiegend erneuerbare Energiequellen wie
Sonne oder Umweltwdrme nutzen, haben eine glinstigere Pri-
marenergiebilanz als Ol- oder Gasheizungen. Deshalb sind die
erhohten Vorgaben der EnEV 2016 mit regenerativen Energie-
tragern einfacher zu erfillen als mit einer Standardheizung.
Dariiber hinaus wurden die Anforderungen an den baulichen
Warmeschutz von Neubauten um ca. 20% verscharft. Aulfen-
wande, Dachdecken und Fenster von neuen Hausern missen
demnach besser geddmmt werden als bisher vorgeschrieben.

“ .

Auch wenn ein Neubau aufgrund seines Heizsystems eine gute
Primadrenergiebilanz aufweist, darf der Warmeschutz der Ge-
baudehiille nicht vernachladssigt werden.

KfW-Effizienzhauser

Der Nachweis fiir den energetischen Standard eines KfW-Effi-
zienzhauses 40, 40 Plus oder 55 erfolgt Uiber eine Endenergie-
bedarfsberechnung.

Alternativ kann das KfW-Effizienzhaus 55 tber die Einhaltung
von Referenzwerten sozusagen mit einem vereinfachten Nach-
weisverfahren, also ohne dezidierte Berechnung, mit entspre-
chender Software belegt werden.

Nachfolgend werden die verschiedenen KfW-Effizienz-Standards
beschrieben:

1. KfW-Effizienzhaus 55 nach Referenzwerten

Die Anforderungen an KfW-Effizienzhaus 55 werden erfiillt, wenn
die nachfolgend genannten baulichen und anlagentechnischen
Anforderungen (Referenzwerte) umgesetzt werden. In diesem
Fall ist ein rechnerischer Nachweis fiir das KfW-Effizienzhaus 55
fur die Beantragung von Fordermitteln nicht mehr erforderlich.

Auch fir ein KfW 55 EFH nach Referenzwerten muss abschlie-
Rend zwingend ein Energiebedarfsausweis ausgestellt werden.
Daher muss spatestens dann eine Energiebilanz erstellt werden.
Insofern ist die in alternative Nachweisfiihrung wenig brauchbar,

die Aussage der KfW sogar stark irrefiihrend! Diese alternative
Nachweisfiihrung ist daher lediglich eine Vordimensionierung,
die aber u.U. zu unwirtschaftlichen MaRnahmen fiihrt, da Kom-
pensationen mit den starren Grenzwerten nicht zuldssig sind.




Darliber hinaus ist fur die Anlagentechnik eine der sechs nach-

folgenden Anlagenkonzepte umzusetzen:

1. Brennwertkessel, solare Trinkwarmwasser-Bereitung
(Standardwerte nach DIN V 4701-10), zentrale Luftungsanlage

mit Warmeriickgewinnung (Warmebereitstellungsgrad > 80 %).

2. Fernwdrme mit zertifiziertem Primdrenergiefaktor f, < 0,7,
zentrale Luftungsanlage mit Warmertickgewinnung
(Warmebereitstellungsgrad > 80 %).

w

. Zentrale Biomasse-Heizungsanlage auf Basis von Holzpellets,
Hackschnitzel oder Scheitholz, zentrale Abluftanlage.

4. Sole-Wasser-Warmepumpe mit Flachenheizsystem zur
Warmelibergabe, zentrale Abluftanlage.

v

. Wasser-Wasser-Warmepumpe mit Flachenheizsystem
zur Warmedibergabe, zentrale Abluftanlage.

6. Luft-Wasser-Warmepumpe mit Flachenheizsystem zur
Warmelibergabe, zentrale Liftungsanlage mit Warmeriick-
gewinnung (Warmebereitstellungsgrad > 80 %).

Dachflachen, oberste Geschoss-

decke, Dachgauben U < 0,14 W/(m2K)

Fenster und sonstige
transparente Bauteile

Uy < 0,90 W/(m2K)

AuRenwande, Geschossdecken

nach unten gegen AuBenluft U < 0,20 W/(m2K)

SO WIRD GEBAUT

Sonstige opake Bauteile (Keller-
decken, Wande, Decken zu unbe-
heizten Raumen, Wand u. Boden-

flachen gegen Erdreich etc.) U < 0,25 W/(m2K)
Up < 0,12 W/(m2K)
AUy < 0,035 W/(m2K)

n50 < 1,5 h'!

Tiren (Keller- und AuBenttiren)

Vermeidung von Warmebriicken
Luftdichtheit der Gebaudehiille

An dieser Stelle sei ein besonderes Augenmerk darauf gerich-
tet, dass zur Vermeidung von Wdrmebriicken ein AU,z-Wert
< 0,035 W/(m2K) einzuhalten ist. Diese Vorgabe wird in der zu-
kiinftigen DIN 4108, Beiblatt 2, erlautert.

Die von der KfW bereitgestellten Warmebriickendetails eignen
sich nicht zwingend fiir die bauliche Umsetzung.

Auch ist fiir das vereinfachte Verfahren leider eine zentrale Ab-
luftanlage oder aber eine Liiftungsanlage mit Warmeriickgewin-
nung zwingend vorgesehen. Darliber hinaus gehende Abwei-
chungen von den genannten Anforderungen an die Bauteile und
den aufgefiihrten Anlagen-Konzepten sind fiir dieses Nachweis-
verfahren nicht zuldssig. Soweit sinnvoll kdnnen die Konzepte
allerdings um solarthermische Anlagen (Heizungsunterstiit-
zung, Trinkwarmwasserbereitung) oder Photovoltaik-Anlagen
erganzt werden.

2. KfW-Effizienzhaus 40 und 40 Plus

Ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus erfillt die Anforderungen an ein
KfW-Effizienzhaus 40 (vergleiche Anforderungen Tab. Seite 16)

und verfligt Uber folgendes ,Plus Paket":
B
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. Eine stromerzeugende Anlage auf Basis erneuerbarer
Energien

. Ein stationdres Batteriespeichersystem (Stromspeicher)

3. Eine Luftungsanlage mit Warmeriickgewinnung

. Eine Visualisierung von Stromerzeugung und Strom-
verbrauch Uber ein entsprechendes Benutzerinterface

Der in der Bilanz anrechenbare Strom aus erneuerbaren Energi-
en muss auf dem Grundstiick im unmittelbaren raumlichen Zu-
sammenhang mit dem Gebdude oder dessen Nebenbauwerken
(Garage, Carport, Schuppen etc.) erzeugt werden. Das sind z.B.
Strom aus Photovoltaikanlagen, kleinen Windkraftanlagen oder
Kraft-Warme-Kopplungsanlagen, die zu 100% mit erneuerbaren
Energien betrieben werden.

Der am Gebdude oder dessen Nebengebduden erzeugte Strom
sollte dabei Giberwiegend im Gebdude selbst genutzt werden.
Die Eigennutzung von Strom muss durch eine Vorrangschal-
tung gewadbhrleistet sein. Zwischen Erzeugern, Speichern und
Verbrauchern muss eine physische Verbindung bestehen.

Weitere Einzelheiten sind der ,Anlage zum Merkblatt Energie-
effizient Bauen (153)“ zu entnehmen.

3. Passivhaus

Flr ein Passivhaus ist der Nachweis gemaR den Bilanzierungs-
vorschriften fur KfW-Effizienzhauser zu fiihren. D.h., dass der
Jahres-Primarenergiebedarf (Qp) und der auf die warmeiibertra-
gende Umfassungsfliche des Gebdudes bezogene Transmissi-
onswarmeverlust (H';) des Neubaus auf Grundlage der Bilanzie-

“ .

rungsvorschriften fir ein KfW-Effizienzhaus 40, 40 Plus oder 55
zu ermitteln sind. Alternativ kann fiir ein Passivhaus auch das
KfW-Effizienzhaus 55 nach Referenzwerten nachgewiesen wer-
den.

Dariiber hinaus ist beim Neubau eines KfW-Effizienzhauses
stets ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage durchzu-
fihren. Die Durchfiihrung ist auf einem Bestdtigungsformular
des Forums fiir Energieeffizienz in der Gebdudetechnik e.V.
(www. intelligentheizen.info/broschiren) nachzuweisen und die
Dokumentation ist aufzubewahren.

Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebdude nach Anlage 4
der EnEV bestehen nicht, sofern keine Liftungsanlage eingebaut
wird und kein reduzierter Luftwechsel im Effizienzhaus-Nach-
weis angesetzt wird. Die Luftdichtheit muss jedoch messtech-
nisch bestimmt werden. Sofern eine mechanische Liftungsan-
lage eingebaut wird, ist die Luftdichtheit der Gebdudehiille nach
Anlage 4 EnEV messtechnisch nachzuweisen.

GemaR KfW sind liber die bisher beschriebenen Mindest-
standards bzw. energetischen Anforderungen auch Randbe-
dingungen fur die Berechnung zum KfW-Effizienzhaus sowie
technische Mindestanforderungen, beispielsweise in Bezug
auf die Luftwechselrate und Luftdichtheit des Gebdudes etc.

einzuhalten. Auch fiir Leistungen des Sachverstandigen sind
entsprechende Vorgaben zu beachten. Weitere Hinweise zu
Bilanzierungsvorschriften sowie den Leistungen des Sach-
verstandigen enthdlt die Liste der Technischen FAQ der KfW,
zuletzt aktualisiert 8/2016.




Bereit flir die neue EnEV

Die richtige Putzauswabhl fiir hochwdarme-
dammendes KLB-Mauerwerk

Insbesondere auch vor dem Hintergrund der aktuellen und seit
Jahren andauernden Berichterstattung tber Warmedammver-
bundsysteme wird hochdammendes einschaliges Mauerwerk
immer beliebter. Hinzu kommen die steigenden Anforderun-
gen an die Energieeffizienz der Gebaudehiille, die insbesonde-
re den Planer und Fachhandwerker vor neue Herausforderun-
gen stellen.

So lassen sich die jeweils angestrebten U-Werte liber die immer
weiter verbesserten Eigenschaften der Mauersteine und durch
die Tendenz zu héheren Wandstarken erreichen.

Ublicherweise werden Wohngebdude in Wandstirken von
> 36,5 cm zuziglich AuBenputz errichtet. Die Tendenz geht
dabei deutlich in die Richtung von 42,5 cm, ebenfalls zuziiglich
hochleistungsfahigem AuRenputz.

Nicht nur die Eigenschaften der KLB-Steine haben sich in den
letzten Jahren deutlich verbessert. Auch die putzherstellenden
Unternehmen haben ihre Rezepturen in der Vergangenheit -
besonders im Hinblick auf die Warmeleitfahigkeit - optimiert.
So wurden insbesondere die Eigenschaften der Unterputze ver-
bessert und entsprechend der Regel ,weich auf hart* in Bezug
auf die Druckfestigkeit sowie eine erhohte Verformungsfahig-
keit (E-Modul) optimiert und somit auf die Anforderung des
hochwarmedammenden KLB-Mauerwerks hin angepasst.

SO WIRD GEBAUT

Mit den Hochleistungs-Dammputzen lassen sich somit die
hochwdarmedammenden Eigenschaften des AuBRenmauerwerks
und die Gesamtkonstruktion im Hinblick auf ihre bauphysika-
lischen und technischen Eigenschaften verbessern. So unter-
stltzt der leichte Unterputz die Dammleistung des KLB-Mauer-
werkes zusatzlich. Bisher erreichten Leichtputze nur einen
A-Wert von rund 0,31 W/(m-K). Neue Generationen von hoch-
leistungsfahigen Warmedammputzen erreichen dagegen Werte
von < 0,05 W/(m-K). Durch die in der Regel fiir diese Putz-
systeme erforderlichen Gewebeeinlagen wird eine zusatzliche
Sicherheit gegen Rissbildung erzeugt.

Die KLB empfiehlt bei der Anwendung von hochwarmedam-
menden AuRenmauerwerk bisher Faserleichtputze mit A-Wer-
ten < 0,31 W/(m-K), wie sie heute zum Standard gehoren. Aber
auch hochleistungsfihige Warmedammputze werden in der
Anwendung empfohlen, da sie aufgrund ihrer in der Regel vor-
zunehmenden Gewebe-Applikation eine zusatzliche Sicherheit
gegen Rissbildung bieten und sich damit nochmals positiv auf
den gesamten Wandaufbau auswirken.

Das nachfolgende Beispiel zeigt das Potential der neuen
Warmedammputze bei einem Einfamilienhaus aus KLB-Mauer-
werk. Mit der typischen Warmeleitfahigkeit von 0,09 W/(m-K)
z.B. SK09, lasst sich bereits mit einer Steindicke von 36,5 cm
und einer Schichtdicke von vier cm Putz ein U-Wert von unter
0,20 W/(m-K) realisieren. Dieser erfuillt somit auch die Anforde-
rungen des neuen ,vereinfachten Nachweisverfahrens” zu
KfW-55-Effizienzgebduden.

B -
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KLB-SKO09
mit Warmedammputz (A = 0,05 W/mK)

0,29 | | | | |
J% EnEV-Referenz-
0,27

— ausfiihrung

0,25

0,23 ‘

0,21
0,19

0,17

U-Wert (W/(m?K)

Passivhaus

0.15 KfW-40/-40 Plus

0,13

0,11

0 2 4 6 8
Unterputzdicke in cm

Wandstérke 30,0 cm I wandstarke 42,5 cm
7] Wandstérke 36,5cm [l Wandstérke 49,0 cm

In der Regel werden die vollflachigen Armierungsschichten auf den Unter-
putz aufgebracht. Auf diese Weise werden Zugkrafte gleichmaRig in der
Konstruktion verteilt und das Risiko von Putzschaden im System nochmals
deutlich reduziert.

Als Oberflachenfinish eignen sich mineralische Edelputze. Sie bieten einen
effektiven, dauerhaften und umweltfreundlichen Schutz vor Algen- und
Pilzbewuchs.

Bei groReren Schichtdicken missen ggf. zusatzliche Putztrager ange-
ordnet werden. Bis zu einer Schichtdicke von 40 mm geniigt i.d.R. eine

“

einschichtige Verarbeitung, dariiber hinaus sollte der
Putz mehrschichtig aufgebracht werden.

Fazit

Mit hochwdarmedammenden und hochleistungsfahigen
AuRenputzsystemen ldsst sich das Potential der
KLB-AuRenwandsteine und die Gesamtkonstruktion in
Bezug auf die bauphysikalisch technischen Eigenschaf-
ten, aber auch hinsichtlich der Dauerhaftigkeit, weiter
optimieren.

Die nebenstehende Grafik zeigt beispielhaft dabei das
Potential eines ausgewdhlten Warmedammputzes fir
verschiedene Wandstarken.

Durch Auftragen der Warmeddammputze (Unterputz)
lassen sich auf einfache sichere und wirtschaftliche
Weise die jeweils gewlinschten U-Werte fur das EnEV-
Referenzhaus oder aber das KfW-55-Effizienzhaus
(beispielhaft) sowie das Passivhausniveau erreichen.

Den anerkannten Stand der Technik zu Putzsyste-
men geben die ,Leitlinien fir das Verputzen von
Mauerwerk und Beton - Grundlagen fiir die Planung,
Gestaltung und Ausfiihrung“ wieder. Herausgeber

ist der Industrieverband Werk Moértel e.V., Duisburg.
Die Leitlinien stehen unter: www.iwm.de/broschu-
eren-und-merkblaetter zum Download zur Verfi-
gung. Nachfolgend ist ein Auszug der Tabelle 7 fir
Mauerwerk aus Leichtbeton wiedergegeben.




Eignung mineralischer AuRenputze (Unterputze) auf verschiedenen Untergriinden

SO WIRD GEBAUT

Untergrund Warmeleitfahigkeit Az Normal- Leichtputz Ddmmputz ZusatzmaRnahme
putz Typ | Typ i wDP
>0,18 [ | EEE EEE EEE Zur Erh6hung der Ausfiih-
mono- rungssicherheit (z.B.
Mauerwerk | lithisch, 0,14....0,18 — EEE EEN EEN Erhéhung der Zugfestigkeit,
aus ungefullt verbesserter Wittungsschutz,
Leicht- >0,14 — N EENE EEN weitere Verminderung des
beton- - Rissrisikos) ist das zusatz-
mit . i .
steinen Damm- i dR. I|che. Aufbringen elne.s
— EEE EEE EEE Armierungsputzes mit
?tOff_ >0,10 vollflichiger Gewebeeinlage
fiillung auf den Unterputz geeignet.
Dabei handelt es sich um
eine ZusatzmaRnahme, die
gesondert zu vereinbaren ist.

Erlduterung:

— nicht geeignet M bedingt geeignet MM geeignet MMM besonders geeignet
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Neue KfW-Forderung

Wer Geld will, muss jetzt effizienter Bauen:
Fordern und Férdern

Ziel der Bundesregierung ist es, dass Neubauten bis 2020 nur
noch klimaneutral - also besonders energieeffizient - errichtet
werden. Eine genaue Definition dieses groben Begriffes ist
noch nicht erfolgt.

Ein weiterer Schritt in diese Richtung war die Verscharfung
der Energieeinsparverordnung zum 01. Januar 2016. Seit dem
01. April 2016 werden die Férderangebote im Programm ,Ener-
gieeffizient Bauen® (153) somit angepasst. Das bisher und seit
2009 geforderte Effizienzhaus 70 ist somit als Fordertat-
bestand entfallen. Weiter im Angebot bleiben jedoch die For-
derstandards KfW-Effizienzhaus 55 und 40. Neu dazu kommt
das Effizienzhaus 40 Plus.

Gefordert wird Gber besonders zinsglinstige Darlehen und Til-
gungszuschiisse. Neu ist demnach, dass pro Wohneinheit statt
den fritheren 50.000 Euro ein Kredit bis zu 100.000 Euro ge-
wahrt werden kann. AuRerdem wird zusatzlich eine 20-jahrige
Zinsbindung eingefihrt.

Dariiber hinaus gibt es einen Tilgungszuschuss: Beim Effizi-
enzhaus 55 sind es 5% der Darlehenssumme (also bis zu 5.000
Euro), beim Effizienzhaus 40 sind es 10% der Darlehenssumme
(also bis zu 10.000 Euro), beim Effizienzhaus 40 Plus 15% der
Darlehenssumme (also bis zu 15.000 Euro ).

Weitere Vorteile bieten die Moglichkeit von kostenlosen Son-
dertilgungen. AuRerdem ist eine Kombination mit anderen For-

“

derprogrammen grundsatzlich moglich. Auch Photovoltaik-
anlagen und Batteriespeicher kénnen zusatzlich geférdert
werden. Einzelheiten sind auf der Internetseite der KfW einzu-
sehen.

Dariiber hinaus bietet das Bundesamt fiir Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BA-FA) im Rahmen der Innovationsforderung
wieder Fordergelder fiir besonders effiziente Haustechnik und
Warmepumpen im Neubau an. Und fir Familien mit Kindern
oder spezielle Energiespar-MaRnahmen gibt es teilweise auch
Geld von Landern und Kommunen.

Weitere Programme finden Sie unter:

www.kfw.de
www.ba-fa.de

www.energieforderung.info
www.klima-sucht-schutz.de
www.effiezienzhaus-online.de

Zum Teil fordern auch Kommunen den Zuzug junger Familien,
Stichwort: ,Baugeld vom Biirgermeister. Eine Nachfrage bei
Kommunen lohnt sich.

Auf der Seite von www.aktion-pro-eigenheim.de kdnnen nach
Eingabe der Postleitzahl auch solche speziellen Angebote ge-
funden werden.



Erlauterung der Fachbegriffe

Anlagenaufwandszahl

Bevor die Warme vom Warmeerzeuger in die Heizflachen und
den Warmwasserspeicher gelangt, ist schon einiges an Energie
verbraucht - zum Beispiel fiir die Erzeugung des elektrischen
Stromes, die Aufbereitung von Heiz6l und den Brennstofftrans-
port zum Haus. Bei der Warmeerzeugung im Kessel treten Ver-
luste auf und die Pumpen im Heizsystem verbrauchen Energie.
Diese Einflisse und die Umweltfreundlichkeit des Energietra-
gers erfasst die Energieeinsparverordnung bei der Berechnung
des Primdrenergiebedarfes tiber die Anlagenaufwandszahl.

Energietrager “

Heizol 1,1
Erdgas 1,1
Flissiggas 1,1
Brennstoffe Steinkohle 1,1
Braunkohle 1,2
Holz 0,2
Nah-/Fernwarme fossiler Brennstoff 0,7
aus KWK erneuerbarer Brennstoff 0,0
Nah-/Fernwdrme fossiler Brennstoff 1,3
aus Heizwerken erneuerbarer Brennstoff 0,1
Biool/Biogas 0,5
Strom Strom-Mix 1,8

. Solarenergie, Erd-
Umweltenergie Umgebunggswéirmé 0,0

Endenergiebedarf

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berech-
nete, vom konkreten Gebaude jahrlich benétigte Energiemenge
fur Heizung, Luftung und Warmwasserbereitung an. Er ist eine
wichtige Orientierung zur Abschdtzung der Energiekosten.

SO WIRD GEBAUT

Heizwdrmebedarf

Der Heizwarmebedarf Q,, eines Hauses gibt an, wieviel Energie
jahrlich pro m2 Wohn- und Nutzfliche erforderlich ist, um im
Haus eine Temperatur von 20°C zu halten.

Jahresprimadrenergiebedarf

Der Jahresprimarbedarf Q, gibt an, welcher Gesamtenergiebe-
darf nétig ist, um den Heizwdrmebedarf Q,, eines Hauses abzu-
decken und das Wasser zu erwdrmen (Q,,). Der Primarenergie-
bedarf eines Hauses wird erheblich von der Anlagenaufwandzabhl
e, beeinflusst: Q, = (Q, + Q,) - ep

U-Wert

Der Warmedurchgangskoeffizient U beschreibt die Warmedam-
mung eines Bauteils. Er gibt an, wieviel Warme eine 1 m2 groRe
Flache bei einer Temperaturdifferenz von 1°C innerhalb einer
Stunde verliert. Je kleiner der U-Wert, desto weniger Warme geht
verloren. Der U-Wert beriicksichtigt die Warmeleitfahigkeit \
der Baustoffe und die Schichtdicke des berechneten Bauteiles.

Trinkwasserwarmung

Der Energiebedarf fiir die Trinkwassererwdrmung Q,, wird aus
der GroRe der beheizten Flache ermittelt. Bei dem heute hohen
Energiesparniveau betrdgt er mindestens 1/3 des Heizwédrme-
bedarfs.

Warmeleitfahigkeit

Die Warmeleitfahigkeit \ ist eine Materialeigenschaft die kenn-
zeichnet, welche Warmemenge durch den Baustoff flieRt. Je ge-
ringer die Warmeleitfahigkeit, desto besser ist die Warmedam-

mung.
B
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Produktanforderung
Gebaudetyp Mauerwerk Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus
Doppelhaus Geschosswohnungsbau
Reihenhaus
Hochwertige Bauweise | monolithisch Kalopor Ultra Kalopor
SK08 ISOSTAR
KfW Effizienzhaus SK09
EnEV 2016 ISOSTAR
SWi1
zwei- oder SWi1 Hohlblock
mehrschalig Hohlblock Schalldammblock
Schallddmmblock KLBQUADRO®
Standard Bauweise monolithisch SK09 Kalopor Die in dieser Information enthaltenen Produkt-
SWi1 ISOSTAR beschreibungen stellen allgemeine Hinweise
aufgrund unserer Erfahrungen und Priifungen
KfW Effizienzhaus zwei- oder SWi1 Hohlblock dar. Sie beriicksichtigen nicht den konkreten
. . Anwendungsfall. Aus den Angaben koénnen
EnEV 2016 mehrschalig W3 Schallddmmblock keine Ersatzanspriiche abgeleitet werden. Bei
Hohlblock KLBQUADRO® Cena Abeilung.Fir die Richtgker der Angaben
Schalldammblock und etwaige Fehler wird keine Haftung tber-
nommen. Anderungen vorbehalten.
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