Kombination von Warmedammputz und hochwarme-
dammenden KLB-Steinen
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Mit hoch warmedédmmenden und hochleis-
tungsfahigen Aulenputzsystemen lasst sich
das Potential der KLB-AuRenwandsteine
sowie die Gesamtkonstruktion in Bezug auf
die bauphysikalisch-technischen Eigen-
schaften, auch hinsichtlich der Dauerhaftig-
keit und Warmeleitfahigkeit, weiter opti-
mieren. Die nebenstehende Grafik zeigt
dabei beispielhaft das Potential eines
ausgewahlten Warmedammputzes fur
verschiedene Wandstérken. Durch Auf-
tragen der Warmedammputze (Unterputz)
lassen sich auf einfache, sichere und wirt-
schaftliche Weise die jeweils gewlinschten
U-Werte flr das EnEV-Referenzhaus, das
KfW-55-Effizienzhaus (beispielhaft) sowie
das Passivhausniveau erreichen.



